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Verlegeempfehlungen fiir noraplan® nTx im Fahrzeugbau

Fir die Verlegung wird ein einwandfreier, dauertrockener Untergrund bendtigt. Die Bodentemperatur
muss mindestens 15°C und die Raumlufttemperatur mindestens 18°C betragen, Luftfeuchtigkeit unter
75 %. Auch bei Temperaturen tiber 30°C kann noraplan® nTx problemlos verlegt werden. Wichtig ist,
dass das Material ausreichend akklimatisiert werden muss.

Sollte einer oder auch mehrere der nachfolgend aufgefiihrten Mangel gegeben sein, so ist es
unerlasslich, diese vor der Verlegung zu beseitigen:

e grolere Unebenheiten

e Risse in der Oberflache des Untergrundes

e nicht genugend trockener Untergrund

e nicht genugend fester Untergrund

e  zu porose oder raue Oberflache

e  verunreinigte Oberflache des Untergrundes z. B. durch Ol, Wachs, Lack, Farbreste

e unrichtige Hohenlage des Untergrundes zu angrenzenden Bauteilen (Spachteln von Fugen,
Bohrung und Anschliissen)

Dariber hinaus miissen folgende Bedingungen erflillt sein:

e Es st eine dauerhafte Verbindung der Unterbodenelemente zur Vermeidung von Ablésungen oder
Schwingungsrissen erforderlich.

¢ Mindestradien von 35 mm sind einzuhalten, wenn z. B. Radkasten, Heizkdrperabdeckungen etc.
mit Auldenradien verlegt werden sollen.

e Innen- und AuRenradien missen generell zusatzlich mit nora® profix bzw. stepfix verklebt werden.

Zur Lagerung auf der Baustelle
beachten Sie bitte:

noraplan® nTx Rollen miissen stehend
gelagert werden.

Wichtig: Mangel unverziiglich geltend machen!
Vor der Verlegung erkennbare Materialfehler kdnnen bei einer Reklamation nach der Verlegung nicht mehr
anerkannt werden.

Nur chargengleiche Belage in einem Fahrzeug/Raum verlegen, da bei Verwendung unterschiedlicher
Chargen Farbabweichungen madglich sind.

Diese Verlegeanleitung ersetzt nicht die ausfiihrlichen Verlegeempfehlungen. Bei der Verarbeitung der Kleb-
und Hilfsstoffe sind die Verarbeitungsrichtlinien der Klebstoffhersteller und die Hinweise der Gefahrstoff-
verordnung zu beachten.

Einen Einfluss auf die sachgemalie Verarbeitung haben wir nicht, deshalb kann fir das Verarbeitungs-
ergebnis keine Gewahr tbernommen werden.

Bitte beachten Sie auch unsere ,Allgemeinen Hinweise zur Verlegung von nora® Bodenbelagen,
Formtreppen und Zubehor*.

03/2025 Seite 1/7



nora

by Interface®

In Abhangigkeit vom Unterboden und den objektspezifischen Gegebenheiten muss dieser vor der Verlegung
von noraplan® nTx ggf. angeschliffen bzw. nora® nTx 020 eingesetzt werden.
Dies ist im Vorfeld mit der nora Anwendungstechnik abzuklaren.

Untergrund absaugen.

Die komplette Flache mit noraplan®
nTx Bahnenware auslegen, Pfeil-
richtung beachten. Die Verlegung
inkl. Nahtschnitt, wie in der ,Verlege-
empfehlung flr noraplan® und
norament® Bodenbelage im
Fahrzeugbau® erklart, ausfuhren.

noraplan® nTx Bahnen halftig
zurlickschlagen.

Schutzfolie von noraplan® nTx
Bahnen entfernen und bis auf ca.
10 cm abschneiden. Diese 10 cm
umklappen und unter den zurtick-
geschlagenen Belag schieben.

Beim Entfernen der Schutzfolie
sicherstellen, dass keine Schmutz-
partikel in die Klebstoffschicht
gelangen.
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Flache absaugen, dann Bahn ein-
schieben/einlegen und anreiben,
z. B. mit einem Korkbrett.

Anschlielend den Rest der Schutz-
folie von der Bahn entfernen und
ebenfalls anreiben.

Tipp: Schutzfolienreste nicht zu-
sammenkntllen, sondern Uber-
einander legen und nach Beendi-
gung der Arbeiten zusammen-
rollen, das minimiert das Abfall-
volumen.

Zum Schluss gesamte verlegte
Flache mit geeigneter Andrick-
walze im Kreuzgang anwalzen.
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Nach diesem Verfahren das komplette Fahrzeug fertig verlegen, anreiben und danach anwalzen.

Aufgrund der gegebenen Bewegungen/Schwingungen in Fahrzeugen missen die Belagsnahte
grundsatzlich verfugt werden, siehe unten bzw. separate Verarbeitungsempfehlung ,Verfugung®.

Fir die Ausbildung eines Wandhochzugs empfehlen wir nora® profix 50 oder 90, s. separate Verlege-

empfehlung.
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Verfugung von noraplan® nTx Bodenbeldgen mit
nora® 1K-Fugenmasse

Aufgrund der gegebenen Bewegungen/Schwingungen in Fahrzeugen missen die Belagsnahte grund-
satzlich verfugt werden.

Wir empfehlen fir die Verfugung aufgrund der héheren Flankenhaftung nora® 1K-Fugenmasse.
Eine 300 ml Kartusche mit ca. 450 g nora® 1K-Fugenmasse ergibt je nach Fugenbreite ca. 20-25 Ifm.
Bitte beachten Sie die Trocknungszeit der Fugenmasse von mindestens 12 Stunden.

Die Fugen diirfen bis zum Ausharten nicht begangen werden. Vertropfte Fugenmasse muss sofort
entfernt werden, eine spitere Reinigung ist nicht moglich.

Wenn Fugen zu aufsteigenden Bauteilen, z. B. Radkéasten etc., geschlossen werden mussen, empfehlen wir
hierfiir nora® 1K-Fugenmasse.

Bei einer Verfugung von Langs- und Querfugen mit nora® 1K-Fugenmasse, miissen zwischen beiden
Arbeitsschritten 12 Stunden liegen.

Beim Verfugen mit nora® 1K-Fugenmasse kann unterschiedlich vorgegangen werden, s. auch unsere
separate Verarbeitungsempfehlung ,Verfugung®.

1. Verwendung eines diinnen Malerklebebands

Fugen mit dem Fugenzieher oder
der Fugenfrase mittig aufziehen
bzw. ausfrasen.

Fugenbreite ca. 3 mm;
Fugentiefe max. 1,5 mm

Frasspéane entfernen (absaugen)

Um ein Anhaften der nora® 1K-
Fugenmasse an der Oberflache des
Bodenbelags zu verhindern, wird ein
dinnes Malerklebeband links und
rechts von der Fuge appliziert.
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Zunachst die Fugen in Langs-
richtung ausfugen; erst nach deren
Aushartung eventuell vorhandene
Fugen in Querrichtung ausfugen.
Dazu wird die Fugenmasse
lickenlos in die Fugen eingespritzt,
bis ein kleiner Wulst Uber der Naht
entsteht.

Die eingespritzte Fugenmasse wird
unmittelbar nach dem Ausspritzen
mit der groBen Rundung des nora®
Glattspatels in die Fuge gedriickt
und geglattet. Die Uberschissige
Fugenmasse wird dabei links und
rechts neben die Fuge gedruickt.
Es ist darauf zu achten, dass eine
Trennung der Fugenmasse in der
Fuge von dem zur Seite gedrangten
Material erfolgt.Spatel méglichst
flach halten, da sonst Hohlfugen
entstehen.

Das Klebeband kann sofort
abgezogen werden.

2. Verwendung von nora® Fliissigwachs

Nahtbereich mit nora® Flissig-
wachs einwachsen. Wachs
unbedingt komplett abtrocknen
lassen!

Fugen mit dem Fugenzieher oder
der Fugenfrase mittig aufziehen
bzw. ausfrasen.

Fugenbreite ca. 3 mm
Fugentiefe max. 1,5 mm
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Zum erschutterungsfreien Frasen
wird bei hoher Profilierung das
nora® Lineal unter die Laufrader
der Frase gelegt.

Frasspane entfernen (absaugen).

Zunachst die Fugen in Langs-
richtung ausfugen; erst nach deren
Aushéartung eventuell vorhandene
Fugen in Querrichtung ausfugen.
Dazu wird die Fugenmasse
Iickenlos in die Fugen einge-
spritzt, bis ein kleiner Wulst Gber
der Naht entsteht.

Die eingespritzte Fugenmasse
wird unmittelbar nach dem Aus-
spritzen mit der flachen Seite des
nora® Glattspatels in die Fuge
gedruckt und geglattet. Die
Uberschiissige Fugenmasse wird
dabei links und rechts neben die
Fuge gedriickt. Es ist darauf zu
achten, dass eine Trennung der
Fugenmasse in der Fuge von dem
zur Seite gedrangten Material
erfolgt. Spatel méglichst flach
halten, da sonst Hohlfugen
entstehen.

Die zur Seite gedriickte Fugen-
masse kann nach ca. 12 Stunden
entfernt werden.
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Selbst wenn nach der Verlegung keine Erstreinigung erforderlich ist, sind die Wachsriickstéande ca.
12 Stunden nach der Verfugung und mind. 48 Stunden nach der Verlegung mit einem geeigneten

Grundreiniger oder Ol- und Fettentferner und geeigneter Methode zu entfernen.
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Bei der Verfugung von Bodenbelagen mit Fugenmassen ist es Stand der Technik, dass diese wahrend der
Aushartungsphase minimal einfallen.

Fir die Durchfihrung ber die Standard-Verlege-Ausstattung hinaus benétigtes Spezial-Werkzeug:

Glattspatel

—

nora systems GmbH

Hoehnerweg 2-4

69469 Weinheim Germany
Phone + 49 (0) 6201 — 80 6633
Fax  +49(0) 6201 - 88 6633
E-Mail railway@nora.com
Web  www.nora.com
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